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AGLAIA Kaseinfarbe

Offenporiger Kaseinanstrich fiir Kalk, Gips und Lehm sowie fiir die AGLAIA Wandlasurtechnik

1. Produkteigenschaften

Im Wohn- und Objektbereich, in Schulen und Kindergarten auf tragfahigen Wand- und Deckenflachen universell
einsetzbar. Ideal fur Wandvlies, Gipsputz, Gipskarton und Lehm. Pastellfarbig tonbar mit AGLAIA Naturharz-Volltonfarben.
AGLAIA Kaseinfarbe ist in Kombination mit der AGLAIA Wandlasurtechnik seit Uber 4 Jahrzehnten praxis- und
objektbewahrt auf Millionen von Quadratmetern. Vereint hervorragende Gebrauchs- und Verarbeitungseigenschaften mit
einem absolut baubiologischen Profil. Eignet sich bestens fiir offenporige Wandbildner wie (Luft-)Kalkputze und Lehm.
Gleichermaf3en im Neubau wie auch in der Renovierung einsetzbar. Verarbeitung mit der Birste oder Rolle. Ohne eigenes
Strukturkorn, vgl. AGLAIA Kaseinstreichputz.

1.1. Zusammensetzung

« Milchkasein, pflanzliche Ole und Baumharze

* Mineralpigmente: lichtecht und naturlichen Ursprungs
» Frei von Weichmachern und Kunstharzen

» Ldsemittelfrei, emissions- und VOC-arm

» ,Glaserne Rezeptur”: sieche AGLAIA Volldeklaration

1.2. Technische Eigenschaften

1.2.1. Ubersicht

* Anwendung im Innenbereich

» Kalkmattes, dezentes Oberflachenfinish

* Anwendungsfertig

» Hervorragend deckend und ergiebig

 Kreidungsfreie, spannungsarme Lehmanstriche

+ Gilbungsarm

» Farbig lasierbar im System AGLAIA Wandlasurtechnik

+ AuRerst wasserdampfdurchlassig, bauphysikalisch wertvoll

1.2.2. Bauphysikalisch wichtige Kennwerte

Parameter Wert Konformitét
Dichte 2o°c: 1,30kg/L

pH-Wert 20°c: 8-9

dynam. Viskositét 2o°c: 6.500 mPas

Was-Wert: 0,40 kg / (m?h'?)

sda-Wert (H20): 0,05 m

Deckvermdgen/Kontrastverhaltnis: Klasse 2 DIN EN 13300
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 3 DIN EN 13300
Korn: Fein DIN EN 13300
Glanzgrad bei 85°: Stumpfmatt DIN EN ISO 2813
Brennbarkeitsklasse: A2 nicht brennbar DIN EN 13501-1, DIN 4102

VOC-Anteil (max.):

3g/L

ChemVOCFarbV, Kat A/a

1.2.3. Farbton
» Weil3 und Altweil3, sowie pastellfarbig werksgetont.
 Pastellfarbig mit AGLAIA Naturharz-Volltonfarben bis max. 20 % Vollton-Anteil abténbar.

2. Verarbeitung

2.1. Anforderungen an den Untergrund

« Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragféahig sowie frei von ausblihféahigen und trennenden Substanzen
sein.

» Neuputz auf Trocknung und Festigkeit prufen.

» Ausbriiche und Fehlstellen sorgfaltig art- und strukturgleich ausbessern.

+ Rissige Untergriinde putztechnisch sanieren. Vorzugsweise mit Wandvlies Uberkleben. Flachen mit einzelnen, ruhenden
Haarrissen und geringen Strukturméngeln kdnnen mit AGLAIA Kaseinstreichputz vollflachig vorgestrichen werden.

» Auf optisch anspruchsvollen Flachen und im Streiflicht auf einheitliche Untergrinde und sorgfaltige Verarbeitung achten,
speziell bei der Vorbehandlung fiir die farbige AGLAIA Wandlasurtechnik.

2.2. Kurzinfo zum Standardaufbau
Zweifacher Anstrich mit AGLAIA Kaseinfarbe. Durch Wasserzugabe optimal streichfahig einstellen.
Saugende Untergriinde mit AGLAIA Vorleim grundieren.
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2.3. Untergrund und Vorbehandlung

* Gipsputz, Kalkputz (PI/CSII), Kalk-Zementputz (PIl), Zementputz (PIl):

Putz auf Trocknung und Festigkeit priifen. Neuputz auf Sinterhaut priifen, diese abschleifen. Saugenden Putz mit AGLAIA
Vorleim, verdinnt mit 2 Teilen Wasser, grundieren. Oberflachlich sandenden, jedoch tragféahigen Putz mit AGLAIA
Holzgrund festigen. Hoch alkalische, frische Kalk- und Zementputze sind fur Kaseinemulsionsfarben wenig geeignet
(Verseifung, eventuelle Geruchsbildung), Empfehlung: BEECK Mineralfarben.

» Gipskartonplatten:

Auf fachgerechte Montage sowie geforderte Oberflachengiite und Ebenheitstoleranzen unter den gegebenen Objekt- und
Streiflichtbedingungen achten (VOB/C sowie Qualitdtsstufe 3 bzw. 4 nach Merkblatt Nr. 2 Bundesverband der
Gipsindustrie e.V.). Gipskarton mit AGLAIA Vorleim, verdiinnt mit 2 Teilen Wasser, vollflachig grundieren; eine Ausnahme
bilden wasserabweisend impragnierte Feuchtraumplatten, diese sind nicht zu grundieren. Grundsatzliche Empfehlung fur
die AGLAIA Wandlasurtechnik: vollflachige Verklebung von Wandvlies auf Leichtbauplatten jeder Art.

e Lehm:

Lehm muss durchgetrocknet, fest und tragfahig sein. Risse vorab putztechnisch beheben, absandendes Korn abfegen.
Sattigende Grundierung mit AGLAIA Vorleim, verdiinnt mit 2 Teilen Wasser. AnschlieRend 2 bis 3 diinnschichtige Anstriche
mit AGLAIA Kaseinfarbe. Lehm grundsétzlich bemustern!

» Holzwerkstoffe (OSB, Spanplatten, MDF):

Mit AGLAIA Holzgrund vorstreichen, wegen Verfarbungsgefahr unbedingt bemustern! Empfehlung: zusétzlich vollflachige
Verklebung von Wandvlies. Nicht fur Flachen mit Spritzwasserbelastung geeignet, z. B. in Nasszellen.

« Kalksandstein, Backstein:

Grundlich reinigen sowie auf Saugvermégen, Feuchteschaden und Ausblihungen (z. B. Salzrander) prufen. Mirbe Steine
und Fugen ausbessern. Stark saugende Untergriinde mit AGLAIA Holzgrund einlassen.

* Beton:

Mit Wasser und Schal6lentferner griindlich reinigen und mit klarem Wasser nachspiilen. Benetzbarkeit des gereinigten
Untergrundes durch Aufspriihen von Wasser priifen. Saugende Flachen mit AGLAIA Vorleim, verdinnt mit 2 Teilen
Wasser, grundieren. Fir eine ebene, lunkerfreie Wandgestaltung vollflachig mit Zementspachtel bzw. Wandvlies
Uberziehen.

* Wandvlies, Gewebe, Strukturtapete, Raufaser:

Auf vollflachige, homogene und berlappungsfreie Verklebung auch im Nahtbereich achten, ggf. bemustern.

* Altanstriche:

Matte, saugfahige und vollflachig haftende Dispersionsanstriche auf Kunstharz- oder Naturharzbasis grtindlich reinigen.
Direkt mit AGLAIA Kaseinfarbe tiberstreichen, Bemusterung am Objekt ist empfehlenswert. Lack-, Ol- und Latexanstriche
entfernen. Kreidende Anstriche abblrsten. Alte Wandlasuren mit Bienenwachslasurbinder im Renovierungsfall mit
Seifenwasser und einem Schleifschwamm (Topfreiniger) reinigen. Hoch alkalische Kalk- und Silikatanstriche sind kein
geeigneter Untergrund, besser im System mit BEECK Mineralfarben renovieren.

* Ungeeignete Untergriinde sind minderfeste, hoch alkalische, ausbliihfahige und porenfreie Untergrinde, z. B.
Kunststoffe, Lackierungen und Metalle.

* Mangelhafte Untergriinde erfordern ein differenziertes Vorgehen. Kritische Untergriinde, wie z. B. unbekannte
Altanstriche bemustern. Ungeeignet fur Kaseinemulsionsfarben sind Raume mit sténdig hoher Luftfeuchte und/oder
Schimmelproblematik. Fir feuchte Keller- und Altbauwénde Sanierputz und BEECK Mineralfarben verwenden.

2.4. Verarbeitungshinweise

2.4.1. Allgemeine Hinweise

Untergrundeignung im Sinne der VOB prifen (siehe 2.1. und 2.3.). Hierbei Saugvermdgen, Festigkeit sowie Struktur des

jeweiligen Untergrundes beachten. Anspruchsvolle und kritische Flachen bemustern.

* Nicht zu behandelnde Flachen — insbesondere Bdden, Fenster, Mobel, Dehnfugen — sorgfaltig abdecken und vor
Spritzern schitzen.

* In sich geschlossene Flachen ausschlieZlich mit Gebinden aus einheitlicher Fertigungscharge streichen.

» Bei getdnten Anstrichen flir gentigend qualifizierte Arbeitskréfte und reibungslosen Arbeitsablauf sorgen.

* Vor Gebrauch AGLAIA Kaseinfarbe mit elektrischem Ruhrquirl griindlich aufriihren.

» Durch Wasserzugabe optimal streichfahig einstellen.

» Nicht auf aufgeheizten oder ausgekihlten Flachen verarbeiten.

» Mindestverarbeitungstemperatur: +16°C

» Trocknungszeit: bei Raumtemperatur mindestens 12 Stunden pro Anstrich. Es ist vorteilhaft, die Wandlasur mit AGLAIA
Bienenwachslasurbinder friihestens nach 2 Tagen aufzutragen.

» Zur Trocknung mehrere Tage fur Luftung (StoRluften) und Warme (Raumtemperatur) sorgen.

2.4.2. Anwendung

Mit Rolle oder Birste. Auf in sich geschlossenen Flachen dinnschichtig, Uberlappungsfrei und gleichméRig in einem
Arbeitsgang im Kreuzgang auftragen. Speziell auf optisch anspruchsvollen Flachen gleichmaf3ig und ansatzfrei
verarbeiten, im Streiflicht prifen.

* Applikation mit Rolle oder Burste:

-- Rollen mit gleichméaRigem Anstrichbild verwenden.

-- Vermeiden Sie Rollrander, Uberlappungen und Antrocknungen.
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-- Rénder ansatzlos nass-in-nass zusammen mit der Flache beschneiden.

-- Fur eine geburstete Oberflache richtungslos mit BEECK Mineralfarb- oder Oval-Lasurbirste vertreiben.

* Anstriche:

-- 1. Grundanstrich: mit ca. 5 — 10 % Wasser streichfahig einstellen.

-- 2. Schlussanstrich: Nach frilhestens 12 Stunden; unverdinnt oder mit etwa 5 % Wasser optimal streichfahig eingestellit.
-- Im Falle sorgfaltiger Verarbeitung kann auf gleichmafRigen Untergrinden ein Anstrich ausreichen, z. B. bei
Renovierungsanstrichen. Hierzu mit etwa 5 % Wasser einstellen und auf gleichméaRige, fehistellenfreie Auftragsweise
achten.

-- Fir Wandlasurtechniken empfiehlt sich generell ein zweilagiger Auftrag von AGLAIA Kaseinfarbe. Diese kann als
Lasurgrund weil3 vorgelegt werden, was die Brillanz und Lichtreflexion der leuchtend farbigen, aquarellhaften Lasur erhéht.
AGLAIA Kaseinfarbe kann auch pastellfarbig getdnt vorgelegt werden, empfehlenswert bei erdig-gedeckten ,Halblasuren®.

2.5. Hilfsprodukte

* AGLAIA Vorleim: Grundierung saugender Untergriinde, wie z. B. Gips und Lehm.

* AGLAIA Naturharz-Volltonfarben: zum pastellfarbigen Abtonen bis max. 20 %.

* AGLAIA Kaseinstreichputz: Kaseinemulsionsfarbe mit Strukturkorn (0,4 mm) fir die AGLAIA Wandlasurtechnik.
* AGLAIA Bienenwachslasurbinder und AGLAIA Pigmentfarben: fur die farbige AGLAIA Wandlasurtechnik.

3. Verbrauch und Gebindegréf3en

Der Verbrauch liegt fur glatte, normal saugende Untergriinde bei ca. 0,11 L pro m2 und Arbeitsgang. Untergrundbedingte
Verbrauchsabweichungen durch Musterflache am Objekt ermitteln.

GebindegréRen: 1L/5L/10L

4. Reinigung
Gerate, Werkzeug und verschmutzte Kleidung sofort nach Gebrauch griindlich mit Wasser reinigen.

5. Lagerung
Kuhl und frostfrei im Originalgebinde gelagert mindestens 12 Monate haltbar. Anbruch baldmdglichst aufbrauchen.

6. Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschldge und Entsorgung

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

Sicherheitshinweise: Darf nichtin die Hande von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung
gelangen lassen.

Kann bei wiederholtem Kontakt bei besonders empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen fiihren. Dampfe,
Spriihnebel und Staub nicht einatmen. Umgebung der Anstrichflachen sorgfaltig abdecken, Spritzer sofort mit Wasser
abwaschen. Entsorgung gemaR den gesetzlichen Vorschriften.

+ Abfallschlissel Produktreste: 080112

* GISCODE: M-DF03

7. Erklarung

Mit diesen technischen Informationen wollen wir aufgrund unserer Erkenntnisse und Praxiserfahrung beraten. Alle
Hinweise sind unverbindlich. Diese entbinden den Verarbeiter nicht davon, Produkteignung und Verarbeitungsmethode
untergrundabhéngig selbst zu Gberpriifen. Technische Anderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.
Fremdzusatze zum Abtdnen, Verdinnen usw. sind unzuléassig. Farbténe vor Verarbeitung prifen. Bei Erscheinen einer
Neuausgabe verliert dieses Merkblatt automatisch seine Giltigkeit. Verbindlich fir die Einstufung laut Gefahrstoff-
verordnung, Entsorgung usw. sind die Angaben in den EG-Sicherheitsdatenblattern in ihrer aktuellen Fassung.
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